Datenblatt m

Estrichzusatzmittel
Diinnschicht
. - fur Fonterra-Flachentemperierung, Dinnschicht-Zementheizestrich,

Verbesserung der Warmeleitfahigkeit und des Biegezugs sowie der
Druckfestigkeit

- begehbar nach 3 Tagen, Abbindephase 21 Tage

nach DIN 18560

Modell 1454

Artikel 562 724

Eigenschaften
1,4 kg/m? bei 35 mm
Verbrauch Vv Rohriberdeckung und bis 2
kN/m?
Inhalt Inhalt 10 kg
Gewicht 10630 g
Volumen 23088 cm?

7589126266914c92a28d28b65ad67af0d1a140a3
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